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Beschlusssammlung

Fachkommission Elementarschutzregister (FER)

In diese Beschlusssammlung werden Entscheide der Fachkommission Elementarschutzregister FER aufgenommen, die die Auslegung der Prifbe-
stimmungen VKF Hagel betreffen.

Die grau hinterlegten Punkte sind integriert (angepasst)

Stand 13. September 2018 (Version 19)
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Umsetzung
Dokument / Datum

Nr. 90 Verwendung der
Prifergebnisse fir nicht
geprufte Farben des identi-
schen Probekdrpers

Wenn bei Bauteilen ein Rickschluss auf alle Farben,
die angeboten werden, gezogen werden will, muss die
Prifung an folgenden drei Farbenspektren mindestens
beim schwachsten Punkt, nachgewiesen werden:

¢ Hellste angebotene Farbe

e Eine Farbe aus dem mittleren angebotenen
Farbspektrum

¢ Dunkelste angebotene Farbe

Verschiedene Glanzgrade sind separat zu beurteilen.

52. FER vom
19. Juni 18

Traktandum 3.5
und

51. FER vom
27. Marz 18

Traktandum 3.5

Nr. 89 Prufbestimmung 14
Schwimmbad-Abdeck-
ungen

Die Bauteilfunktion Aussehen kann bei Schwimmbad-
abdeckungen keinen héheren Hagelwiderstand als die
Bauteilfunktion Wasserdichtheit erzielen.

Grund ist, dass kleine Risse, welche langfristig die
Wasserdichtheit negativ beeintrachtigen kénnen, bei
der Beurteilung des Aussehens aus einer Distanz von
5 m nicht erkannt werden.

51. FER vom
27. Marz 18

Traktandum 3.5

Nr. 88 Gruppenzuteilung
von Bauteilen mit HW 3
ohne Prifnachweis

Wenn die Fachkommission beschliesst, dass ein Bau-
teil in die Hagelwiderstandklasse HW 3 ohne Priif-
nachweis eingeteilt wird, wird es in den tblichen Grup-
pen eingereiht.

Beispiel: ,Hobelware aus Fichte naturbelassen® ist in
der Gruppe ,132 - Fassade - Holz / Holzwerkstoffe*
eingereiht.

51. FER vom
27. Marz 18

Traktandum 3.3

Nr. 87 Angabe der Material-
starke bei gebogenen Bau-
teilen

Bei gebogenen Bauteilen
(z.B. Schalen bei Licht-
kuppeln) weicht die effek-
tive von der nominellen
Materialstarke an den ge-

Es ist das nominelle Mass auf der Anerkennung VKF-
Hagelschutz festzuhalten.

Im Prifbericht sind die nominellen und die gemesse-
nen Masse festzuhalten.

51. FER vom
27. Méarz 18

Traktandum 3.2




Nr./ Thema

Frage

Beschluss

Sitzung / Datum

Umsetzung
Dokument / Datum

bogenen Stellen ab. Wel-
che Materialstarke ist an-
zugeben?

Nr. 86 Gutachterliche Stel-
lungnahme

Wann wird bei der Verlan-
gerung einer Anerken-
nung VKF Hagelschutz
eine gutachterliche Stel-
lungnahme bendtigt?

Eine anerkannte Prifstelle muss bei einem Antrag auf
Verlangerung der Anerkennung VKF Hagelschutz ei-
nes unveranderten Bauteils immer gutachterlich besta-
tigen, dass bei einer erneuten Uberpriifung des Hagel-
widerstands nach den aktuell in Kraft stehenden Prif-
bestimmungen der gleiche Hagelwiderstand erreicht
wirde. Falls die Prifbestimmungen identisch sind,
kann auf eine gutachterliche Stellungnahme verzichtet
werden.

49. FER vom
24. August 17

Traktandum 3h

Nr. 85: Beschlusssamml-
ung

Im Prifbericht muss zwingend die Version und das
Datum der bei der Priifung angewendeten Beschluss-
sammlung festgehalten werden.

Dieser Beschluss ersetzt den Beschluss Nr. 65

49. FER vom
24. August 17

Traktandum 3g

Nr. 84 Ubertragbarkeit Prii-
fergebnisse

Ubertragbarkeit der Prii-
fergebnisse nach anderen
Prifbestimmungen als
den VKF-Prifbestimmun-
gen Hagel

Auf schriftliche Anfrage eines Marktteilnehmers hin,
wird die FER prifen, ob eine Zuordnung méglich ist.
Wenn ja, wird die FER eine Zuordnungstabelle oder
Zuordnungsregel erarbeiten.

49. FER vom
24. August 17

Traktandum 3b

Nr. 83 Prufbestimmung 14
Schwimmbad-Abdeck-
ungen und weitere

Definition von Endkappen
bei Schwimmbadabde-
ckungen bzw. Ersatzstei-
len generell

Ersatzteile kbnnen zerstorungsfrei demontiert werden.
Danach kénnen sie wieder montiert werden. Als weite-
res Kriterium stellen sie keinen Hauptbestandteil des
Bauteils dar.

Ein Bauteil gilt als Ersatzteil wenn es:
e ohne fachmannischen Aufwand demontiert

und montiert werden kann
¢ kein Hauptbestandteil des Bauteils darstellt
o der Hersteller als Ersatzteil vorgesehen hat

48. FER vom
1. Juni 17

Traktandum 3f
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Nr. 82 Prufbestimmung 08
Putz auf Aussendammung

Welche Toleranzen gelten
fur die Probekorper bei
Putz auf Aussendammung
(WDVS)?

Bei Systemen mit einer gemessenen Dicke des
Grundputzes bis und mit 5 mm darf die Putzdicke am
Rand maximal 1,0 mm dicker sein als in der Flache.

Bei System mit einer gemessenen Dicke des Grund-
putzes grosser 5 mm darf die Putzdicke am Rand ma-
ximal 2,0 mm dicker sein als in der Flache.

Massgebend ist immer die dickste gemessene Stelle
des Grundputzes.

48. FER vom
1. Juni 17

Traktandum 3b

Nr. 81 Prufbestimmung 08
Putz auf Aussendammung

Wo und wie wird die am
Probekdrper vorhandene
Putzdicke bei Putz auf
Aussendammungen
(WDVS) gemessen?

Die Putzdicke wird in der Flache und am Rand (zwei
Zentimeter gegen innen ab der Ebene zwischen Dam-
mung und Grundputz) an den Beschussorten be-
stimmt. Es missen mindestens je drei Messungen ge-
macht werden (total mindestens 6 Messungen). Die
Messungen mussen im Prifbericht dokumentiert sein.

Auf der Anerkennung VKF Hagelschutz wird der Mittel-
wert der Messungen angegeben. Der Mittelwert wird
auf 0,5 mm gerundet.

48. FER vom
1. Juni 17

Traktandum 3b

Nr. 80 Weissbruch
(Materialverstreckung) bei
Bauteilen aus Kunststoff

Welcher Bauteilfunktion
wird der Weissbruch (Ma-
terialverstreckung) bei
Bauteilen aus Kunststoff
zugeordnet?

Unter Materialverstreckung im Sinn dieser Bestimmun-
gen werden alle von Auge sichtbaren irreversiblen
Veranderungen verstanden, bei der sich ein Kunststoff
irreversibel veréandert. Dies ist i.R. verbunden mit einer
lokalen Einschnirung, Verdiinnung und Streckung des
urspriinglichen Querschnitts verbunden.

Sie sind der Funktion Wasserdichtheit zuzuordnen, da
sie spater zu Undichtheit fihren kbnnen. Ausserdem
wird lokal auch der Anti- UV-Schutz ausgedtinnt, auf-
gerissen oder gar abgelst.

48. FER vom
1. Juni 17

Traktandum 3e




Nr./ Thema

Frage

Beschluss

Sitzung / Datum

Umsetzung

Dokument / Datum

Ist die Veranderung etwas grésser kann in Einzelfallen
auch die Funktion Lichtdurchlassigkeit (Fleckenbil-
dung) betroffen sein.

Nr. 79 Prufbestimmung 02
Rollladen

Montageart von gepriften
Rollladen.

Die Montageart (innen oder aussen abrollend) eines
Rollladens bei der Prifung muss im Prifbericht und
auf der Anerkennung VKF Hagelschutz festgehalten
werden.

48. FER vom
1. Juni 17

Traktandum 3c

Nr. 78 Zulassige Lager-
dauer der Projektile

Wie lange durfen Projek-
tile aus Eis gelagert wer-
den?

Fur das Alter der Projektile aus Eis (entspricht der La-
gerdauer) gelten folgende Zeiten:

- Nicht vakuumiert: 4 Wochen
- Vakuumiert: 4 Monate

Nach dieser Zeitspanne dirfen die Projektile nicht
mehr fur Prifungen eingesetzt werden.

47. FER vom
15. Februar 17

Traktandum 3e

Nr. 77: Prifbestimmung 10
Lichtkuppeln

Wie sind die Rahmenbe-
dingungen der Ubertrag-
barkeit von Prifergebnis-
sen bei Lichtkuppeln?

Die Priifergebnisse an quadratischen oder rechtecki-
gen Lichtkuppeln kdnnen ohne weiteren Nachweis auf
runde Lichtkuppeln Gbertragen werden.

Prifergebnisse an runden Lichtkuppeln kénnen nicht
auf andere Formen ubertragen werden.

Geprtft werden sollen 6ffenbare Lichtkuppeln. Die Re-
sultate kénnen ohne weiteren Nachweis auf fest ver-
schraubte Lichtkuppeln Ubertragen werden

Gedffnete Lichtkuppen missen nicht geprift werden,
da der Schaden weniger kritisch ist.

Die opale Ausfihrung ist verletzlicher als die klare.
Folglich ist die opale Variante zu prifen. Die Ergeb-
nisse konnen ohne weiteren Nachweis auf klare Licht-
kuppeln tbertragen werden.

47. FER vom
15. Februar 17

Traktandum 3b
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Nr./ Thema

Frage

Beschluss

Sitzung / Datum

Umsetzung

Dokument / Datum

Die effektive Dicke der Kuppel an der schwéchsten
Stelle muss im Prifbericht festgehalten werden.

Nr. 76: Prifbestimmung 7
Faserzement

Wie sind die Rahmenbe-
dingungen fur einen Pro-
bekoérper bei der Prifung
von Faserzement?

Es obliegt dem Kunden, ob er bei Faserzement nur
das Plattenmaterial oder auch die Gebaudeecke (Sys-
temprifung) prufen will.

Wird nur das Plattenmaterial geprift, ist auf der Aner-
kennung VKF Hagelschutz folgendes festzuhalten:
"Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prufung der

Flache. Allfallige Randabschlisse wurden nicht ge-
pruft.”.

Dem Prifbericht bei einer Systemprifung muss ein
Plan des Probekorpers beigefiigt sein.

Die Prufstellen mussen die Kunden betreffend dieser
Moglichkeiten informieren. Dem Prifbericht fir solche
Elemente muss ein Plan des Probekdrpers beigefligt
sein.

47. FER vom
15. Februar 17

Traktandum 3a

Nr. 75: Anerkennung VKF-
Hagelschutz in englischer
Sprache

Kann die Anerkennung
VKF Hagelschutz auch in
englischer Sprache verof-
fentlicht werden?

Die Anerkennung VKF Hagelschutz kann gegen Ver-
gUtung auch in englischer Sprache publiziert werden.
Die englische Version wird als dritte Seite des Doku-
ments dargestellt.

46. FER vom
10. November 16

Traktandum 3e

Nr. 74: Gutachterliche
Stellungnahmen

Von wem akzeptiert die
Fachkommission Elemen-
tarschutzregister FER gut-
achterliche Stellungnah-
men?

Gutachterliche Stellungnahmen werden nur von aner-
kannten Prifstellen akzeptiert.

46. FER vom
10. November 16

Traktandum 3c
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Nr./ Thema

Frage

Beschluss

Sitzung / Datum

Umsetzung

Dokument / Datum

Nr. 73:Prifbestimmung 1
Ziegel und Betondachsteing

Wie alt darf ein Ziegel bei
der Prifung sein?

Der Ziegel darf bei der Prifung maximal ein Jahr alt
sein. Das Produktionsdatum muss auf der Anerken-
nung VKF Hagelschutz nicht aufgefuhrt werden.

45. FER vom
19. August 2016

Traktandum 3f

Nr: 72: Alle plattenférmigen
Werkstoffe

Muss die Verlegerichtlinie
der Platten auf der Aner-
kennung angegeben wer-
den?

Die Platten mussen gemass Verlegerichtlinie des Her-
stellers am Probekdrper montiert werden.

Auf der Anerkennung VKF Hagelschutz ist folgender
Satz im Beschrieb festzuhalten: ,Platten miissen ge-
mass Verlegerichtlinie verlegt werden®.

45. FER vom
19. August 2016

Traktandum 3e

Nr. 71: Prifbestimmung 10
Lichtkuppeln

Wie ist vorzugehen, wenn
bei der Prifung von Licht-
kuppeln nur die Innen-
schale(n) beschadigt wer-
den (Wasserdichtheit
bleibt gewéhrleistet)?

Ein Schaden an einer Innenschale wird unter der Bau-
teilfunktion "Mechanik" betrachtet. Ein Riss oder sonst
welche mechanischen/physikalischen Beschadigun-
gen der Innenschalen stellen einen Schaden dar.

45. FER vom
19. August 2016

Traktandum 3i

Nr. 70: Prifbestimmung 10
Lichtkuppeln

Kdnnen Prifergebnisse
von quadratischen Licht-
kuppeln auf rechteckige
Lichtkuppeln (und umge-
kehrt) Gbertragen werden?

Die Prifungen an quadratischen bzw. rechteckigen
Lichtkuppeln sind in beide Richtungen ohne weiteren
Nachweis Ubertragbar. Dies ist auf die jeweilige Gros-
sengruppe (I oder Il) beschrankt.

45. FER vom
19. August 2016

Traktandum 3c

Nr. 69: Prufbestimmung 10
Lichtkuppeln

Kdnnen Prifergebnisse
von fest verschraubten
Lichtkuppeln auf 6ffenbare
Lichtkuppeln (und umge-
kehrt) Gbertragen werden?

Die Prufungen an fest verschraubten bzw. 6ffenbaren
Lichtkuppeln sind in beide Richtungen ohne weiteren
Nachweis Ubertragbar. Dies unabhangig von der Form
der Lichtkuppeln.

45. FER vom
19. August 2016

Traktandum 3b

Nr. 68: Produktionsdatum
des Eises

Die Kalenderwoche, in der das Eisprojektil hergestellt
wurde, muss in den Prifberichten festgehalten wer-
den.

44. FER vom
3./4. Mai 2016

Traktandum 7c
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Nr./ Thema

Frage

Beschluss

Sitzung / Datum

Umsetzung

Dokument / Datum

Nr. 67: Unterschriften der
Prifberichte

Die Prifberichte miissen mit zwei verbindlichen Unter-
schriften versehen sein (Vier-Augen-Prinzip).

44. FER vom
3./4. Mai 2016

Traktandum 7c

Nr. 66: Version der verwen-
deten Prufbestimmung(en)

Im Prifbericht muss zwingend festgehalten werden,
nach welcher Version der Prifbestimmung gepriift
wurde.

44. FER vom
3./4. Mai 2016

Traktandum 7c

Nr. 65: Beschlusssammlung

A-Priifbericht muss-zwingend festgehaiten-werden
""e.llel.'.eF I unllzte e Besel|Iussse|un.|nh;u|g Hir-die-Bau

Dieser Beschluss wird durch Beschluss Nr. 85 ersetzt.

44. FER vom
3./4. Mai 2016

Traktandum 7c

Nr. 64: Entscheidgremium
fur die Aufnahme ins Hagel{
register

Die Expertengruppe der Fachkommission Elementar-
schutzregister FER ist das Entscheidgremium fir die
Aufnahme von Produkten ins Hagelregister. Dies muss
zwingend in jedem Prifbericht stehen.

44. FER vom
3./4. Mai 2016

Traktandum 7c

Nr. 63: Dicke des Probekor-
pers

Die Dicke des Probekérpers ist zwingend an der kriti-
schen Stelle (dort wo der Schaden mit der kleinsten ki-
netischen Energie entsteht) zu messen und die Lage
ist im Prifbericht eindeutig anzugeben (Zeichnung,
Foto).

44. FER vom
3./4. Mai 2016

Traktandum 7c

Nr. 62: Prifbestimmung 1
Ziegel und Betondachsteing

Im Prufbericht muss zwingend die Unterkonstruktion
beschrieben und vermasst werden (Sparrenabstand,
Konterlattung, Ziegellattung).

44. FER vom
3./4. Mai 2016

Traktandum 7c

Nr. 61: Mehrfachbeschuss
an gleicher Stelle des
Probekorpers.

Ein in Mehrfachbeschuss an gleicher Stelle des Probe-
korpers ist moglich aber nicht generell vorgeschrieben.

44. FER vom
3./4. Mai 2016

Traktandum 7c
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Nr./ Thema

Frage

Beschluss

Sitzung / Datum

Umsetzung

Dokument / Datum

Nr. 60: Nicht hinterlegte Fu-
gen bei plattenformigen
Bauteilen

Bei plattenférmigen Bauteilen stellen nicht hinterlegte
Fugen eine Schwachstelle dar. Diese sind in jedem
Fall zu beschiessen.

44. FER vom
3./4. Mai 2016

Traktandum 7c

Nr. 59: Prifbestimmung 35
Lochblech, Netze aus Metal
Draht- und Blechgitter

Darf das zu schitzende

Element unter dem Ver-

schleisselement bescha-
digt werden?

Nein, das zu schiitzende Element darf beim Test nicht
beschadigt werden. Dies gilt fir alle Bauteilfunktionen,
die beim zu schitzenden Element beurteilt werden.

44. FER vom
3./4. Mai 2016

Traktandum 6j

Nr. 58: Verwendung von
Tastschiissen

Durfen Tastschiisse als
normale Testschisse” be-
wertet werden?

Ja, Tastschisse dirfen als "normale" Schiisse bei der
Prufung berlcksichtigt werden.

44. FER vom
3./4. Mai 2016

Traktandum 3c

Nr. 57: Gultigkeit der
Schiisse bei zu geringer
Energie

Ist ein Schuss glltig,
wenn er unter der Klas-
sengrenze liegt und trotz-
dem einen Schaden verur-
sacht?

Der Schuss ist ungiiltig.

44. FER vom
3./4. Mai 2016

Traktandum 3c

Nr. 56: Gultigkeit der
Schusse bei zu hoher Ener-

gie

Ist, bzw. ab wann ist, ein
Schuss ungultig, wenn die
Energie zu hoch ist?

Gemass Teil A der Prifbestimmungen, Tabelle 1.
Masse und Geschwindigkeit durfen maximal je 5% zu
hoch sein. Somit ist die Obergrenze der Energie auch
gegeben.

44. FER vom
3./4. Mai 2016

Traktandum 3c

Nr. 55: Prifbestimmung 14
Schwimmbad-Abdeckungen

In der Prufbestimmung
steht, dass die seitliche
Fuhrung der Randab-
schlisse nicht direkt be-
schossen werden (sofern
vorhanden), sondern nur
die Deckkappen. Wie ist
die seitliche Fuhrung der
Randabschlusse definiert?

Die Endkappen garantieren die Dichtheit der einzelnen
Lamellen. Wenn man diese Deckkappen auswechseln
kann, ohne die Lamellen zu zerstdren, handelt es sich
um ein Verschleissteil, das nicht geprift wird. Dies
muss auf der Anerkennung VKF Hagelschutz ersicht-
lich sein.

44. FER vom
3./4. Mai 2016

Traktandum 3b
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Nr./ Thema
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Beschluss

Sitzung / Datum

Umsetzung
Dokument / Datum

Nr. 54: Prufbestimmung 35
Lochblech, Netze aus
Metall, Draht- und
Blechgitter

Im Prufbericht und auf der Anerkennung VKF Hagel-
schutz muss das Anzugsdrehmoment, mit dem der
dem Hagel ausgesetzte Teil am unteren Teil der Pro-
bekorpers festgeschraubt ist, angegeben werden.

42. FER vom
15.09.2015

Traktandum 3;j

Nr. 53: Prifbestimmung 14
Schwimmbad-Abdeckungen

Die Profilstarken (inkl. allfalliger Stege) der Lamellen
oder des Behangs mussen auf der Anerkennung VKF
Hagelschutz im Beschrieb des Produkts genannt wer-
den.

40. FER vom
09.04.2015

Traktandum 4c

Nr. 52: Eintrag von Halbfab-
rikaten ins Hagelregister

Konnen Halbfabrikate und
Komponenten ins Hagel-
register eingetragen wer-
den?

Ins Hagelregister werden nur Bauteile eingetragen, die
am Markt vom Endverbraucher gekauft werden kon-
nen. Dies kdnnen auch Halbfabrikate sein. Komponen-
ten, beispielsweise Solarzellen fiir die Weiterverarbei-
tung zu PV-Modulen, kénnen nicht im Hagelregister
eingetragen werden.

40. FER vom
09.04.2015

Traktandum 3e

Nr. 51: Prifbestimmung 8
Putz auf Aussendammung
und Prufbestimmung 21
Putz auf festem Untergrund

Wenn verputzte Oberflachen mit einem Anstrich verse-
hen werden, hat dies einen Einfluss auf den Hagelwi-
derstand. Ein Anstrich muss deshalb im Prifbericht
bzw. auf der Anerkennung VKF Hagelschutz vermerkt
werden.

40. FER vom
09.04.2015

Traktandum 3f

VKF Prifbestimmun-
gen Nr. 08 Version
1.05

Putz auf Aussendam-
mung

FER vom 15.09.2015

Nr. 50: Prifbestimmung 8
Putz auf Aussendammung

Prifbericht bzw. auf der Anerkennung VKF Hagel-
schutz vermerkt sein muss, ob die Dubel in der Dam-
mung versenkt sind oder flachenbiindig auf der Dam-
mung aufliegen.

40. FER vom
09.04.2015

Traktandum 3g

VKF Prufbestimmun-
gen Nr. 08 Version
1.05

Putz auf Aussendam-
mung

FER vom 15.09.2015
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Nr. 49: VKF Beschluss B So
lare Elemente

Welche Unterlagen muss
der Gesuchsteller einrei-

chen um die Ausfiihrung

der Abdeckung (ESG, Di-
cke mindestens 3,0 mm)

zu dokumentieren?

Folgende Unterlagen fiir die Dokumentation der Abde-
ckung werden akzeptiert:

- Priufbericht einer akkreditierten Prifstelle oder

- Zertifikat einer akkreditierten Prifstelle oder

- Schriftliche Bestatigung des Gesuchstellers betref-
fend der Abdeckung (ESG, Dicke mindestens 3,0 mm)

40. FER vom
09.04.2015

Traktandum 3¢
Traktandum 3d

Nr. 48: Prifbestimmung 8
Putz auf Aussendammung

In welcher Farbe muss die
Oberflache des Probekor-
pers fir Warmeverbund-
system erstellt werden?

Die Oberflache (Deckputz oder Anstrich) des Probe-
korpers fur Warmeverbundsysteme wird mit weiss
festgelegt. Grund hierfir ist die Schaffung von einheit-
lichen Grundlagen fiir die Beurteilung der Bauteilfunk-
tion Aussehen.

39. FER vom
27.01.2015

Traktandum 6l

VKF Prifbestimmun-
gen Nr. 08 Version
1.05

VKF Prifbestimmun-
gen Nr. 08 Version
1.05

FER vom 15.09.2015

Nr. 47: Anwendung eines
Prifberichts fir mehrere Ar
erkennungen VKF Hagel-
schutz

Was wird benétigt, wenn
ein Prifbericht von mehre-
ren Gesuchstellern ver-
wendet wird?

Der Eigentimer des Priifberichts muss schriftlich sein
Einverstandnis geben, damit der Prufbericht von ei-
nem Dritten verwendet werden darf.

39. FER vom
27.01.2015

Traktandum 4b

Nr. 46: Prifnachweis von
fremdsprachigen europai-
schen Prifinstituten

In welchen Sprachen wer-
den die Prifberichte von
der VKF anerkannt

Ein Prufnachweis kann nur in deutscher, franzosischer
oder englischer Sprache eingereicht werden. Eine be-
glaubigte Ubersetzung oder eine Ubersetzung von ei-

ner Prifstelle erfillt die Anforderungen der VKF eben-
falls.

39. FER vom
27.01.2015

Traktandum 3d

Nr. 45: Tastschiisse

Muss bei Tastschiissen
mit funf Schissen tber-
pruft werden, ob der
schwachste Punkt be-
schossen wurde?

Der schwachste Punkt muss nicht zwingend durch funf
Tastschiisse eruiert werden, er kann auch durch inge-
nieurméassige Uberlegungen gefunden werden. Das
gewahlte Vorgehen ist im Prifbericht festzuhalten.

38. FER vom
19.11.2014

Traktandum 3a

VKF Prufbestimmun-
gen Nr. 00a Version
1.03

Allgemein Teil A
FER vom 15.09.2015
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Nr. 44: Prifbestimmung 15:
Fenster- und Tdrladen

In welchem Winkel muUs-
sen bewegliche Lamellen
beschossen werden?

Die beweglichen Lamellen missen in gedffneter Posi-
tion gemass Skizze beschossen werden.

Aufriss

Lamellen

Fensterladen offen Fensterladen geschlossen

Seitenriss

/ /

/ /

/
/ Beschusswinkel 45°

Beschusswinkel 45°

Lamelle

Mauerseite /H/ Wetterseite Mauerseite /H/ Wetterseite

38. FER vom
19.11.2014

Traktandum 3a

Nr. 43: Prifbestimmung 11:
Kunststoffplatten

Verstreckung bei Kunst-
stoffplatten

In der Prufbestimmung 11 "Kunststoffplatten” ist bei
der Bauteilfunktion "Wasserdichtheit" das Schadenkri-
terium Verstreckung zu tberprifen. Entsprechend ist
die Messmethode (Abstand = 0.5 m) anzupassen.

37. FER vom
03.09.2014

Traktandum 6b

VKF Prufbestimmung
Nr. 11Version 1.04

KUNSTSTOFFPLAT-
TEN

FER vom 27.01.2015
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Nr. 42: Ubergangsfrist bei
neuer Prufbestimmung

Wie lange werden Priifbe-
richte basierend auf nicht
mehr in Kraft stehenden
Prufbestimmungen akzep-
tiert?

Prifberichte, basierend auf der Vorganger-Version der
neu in Kraft stehenden Prifbestimmung, werden noch
wahrend sechs Monaten ab Ausstelldatum der aktuell

in Kraft stehenden Prufbestimmung anerkannt. Mass-

gebend ist das Ausstelldatum des Prifberichts.

37. FER vom
03.09.2014

Traktandum 6a

Nr. 41: Erneuerung einer An
erkennung VKF Hagel-
schutz, wenn eine neue Ver
sion der Prifbestimmung in
Kraft steht.

Wie geht man vor, wenn
eine Anerkennung VKF
Hagelschutz verlangert
werden soll und seit der
letzten Prifung eine neue
Version der entsprechen-
den Prifbestimmung in
Kraft getreten ist?

Eine anerkannte Prifstelle muss bei einem Antrag auf
Verlangerung der Anerkennung VKF Hagelschutz ei-
nes unveranderten Bauteils gutachterlich bestatigen,
dass bei einer erneuten Uberpriifung des Hagelwider-
stands nach den aktuell in Kraft stehenden Prifbestim-
mungen der gleiche Hagelwiderstand erreicht wirde.
Generell werden nur die aktuellen Prufbestimmungen
als Anerkennungsgrundlage angewendet.

Explizit missen nur die Stellen am Bauteil erneut be-
schossen werden, die zu einem veranderten Hagelwi-
derstand fihren kénnten. Die anderen Beschussorte
sind durch die gutachterliche Stellungnahme abge-
deckt.

36. FER vom
02.07.2014

Traktandum 4c
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Nr. 40: Beschadigung am
Bauteil, die nicht durch eine
Bauteilfunktion abgedeckt
ist.

Wie geht man vor, wenn
ein Bauteil z.B. Haarrisse
aufweist, die nicht durch
eine zu prufende Bauteil-
funktion abgedeckt sind?

Beschadigungen jeglicher Art, wie z.B. ein Haarriss,
bewirken eine Reduzierung des Hagelwiderstandes fur
die funktionalen Bauteilfunktionen. Die Beschadigung
muss zur Zeit der Prifung nicht zwingend im direkten
Zusammenhang mit den Bauteilfunktionen stehen.
Beispiel: Eine Abdeckung weisst einen Haarriss auf,
ist aber nach der Prifung noch wasserdicht => der Ha-
gelwiderstand fir die Bauteilfunktion Wasserdichtheit
ist trotzdem nicht erfullt.

36. FER vom
02.07.2014

Traktandum 3t

VKF Prufbestimmun-
gen Nr. 00a Version
1.03

Allgemeiner Teil A
FER vom 27.01.2015

Nr. 39: Prufbestimmung 8:
Putz auf Aussendammung

Werden Dammplatten als Warmedammverbundsys-
tem (mit Armierungsgewebe und Putz) mit Dibeln an
die Fassade mechanisch befestigt, missen die Diibel-
stellen gepruft und im Priufbericht erfasst werden. Der
Probekdorper ist entsprechend mit Diibel auszubilden.
Auf der Anerkennung VKF Hagelschutz wird festgehal-
ten, dass das Warmeverbundsystem mechanisch mit
Dubeln befestigt gepruft wurde.

36. FER vom
02.07.2014

Traktandum 30

VKF Prufbestimmun-
gen Nr. 08 Version
1.05

Putz auf Aussendam-
mung

FER vom 15.09.2015

Nr. 38: Prifbestimmung 1(
Lichtkuppeln

Folgende Prazisierungen sollen zusatzlich in die Priif-
bestimmungen (Ziffer 10.3) fur Lichtkuppeln aufge-
nommen werden:

- Der Prifer ist verantwortlich, dass das geprufte Bau-
teil das schwéchste

bzw. das grosste Bauteil der Gruppe abdeckt. Dies
gilt fur Gruppe 1 und 2.

- Fur Gruppe 1 ist in der Regel eine Lichtkuppel 1,0 m
x 1,0 m zu prufen.
- Fur Gruppe 2 ist in der Regel eine Lichtkuppel 1,5 m
x 1,5 m zu prifen.

- Das Anzugsdrehmoment (Verbindung Kuppel mit
Aufsatzkranz) ist durch den Hersteller anzugeben.

35. FER vom
02.04.2014

Traktandum 6j
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Nr. 37: Prufbestimmung 1:
Ziegel

In jedem Prifbericht muss die Masse [Wagegewicht]
(Gramm/Stuick) des gepriften Ziegels festgehalten
werden. Dieses erleichtert spater die eindeutige Zu-
ordnung des Ziegels.

35. FER vom
02.04.2014

Traktandum 3c

Nr. 36: Wasserdichtheit be
hinterlifteten Fassaden

Wie ist die Bauteilfunktion
Wasserdichtheit bei hin-
terltfteten Fassaden zu
interpretieren?

Bei der Wasserdichtheit handelt es sich um diejenige
"innerhalb" des gepriften Bauteils selbst, nicht um
jene des Gebaudes. So das z.B. bei einer Holzfassade
die Beschichtung wasserdicht bleibt und nicht das da-
runter liegende Holz zerstort. Dies gilt auch fir mehrla-
gige Fassadensysteme (z.B. Schindeln). Die Fassade
an sich ist nicht wasserdicht.

34. FER vom
22.1.2014

Traktandum 69

VKF Prufbestimmun-
gen Nr. 00a Version
1.03

Allgemeiner Teil A
FER vom 27.01.2015

Nr. 35: Prifbestimmung fl
Weichfaserplatten

Kann die von den Prifstel-
len autonom entwickelte
Prufbestimmung fur den
Hageltest bei Weichfaser-
platten unter den aner-
kannten Prifbestimmun-
gen im Hagelregister auf-
gelistet werden?

Es werden nur Prifbestimmungen als anerkannte
Prifbestimmungen im Hagelregister aufgefihrt, wel-
che zu einem Eintrag ins Hagelregister fuhren kdnnen.
Dies ist basierend auf dem Beschluss Nr. 20 fur
Weichfaserplatten als temporar der Witterung ausge-
setzte Bauteile (Unterdachplatten) nicht mdglich. Eine
Aufnahme als anerkannte Prifbestimmung ist dem-
nach nicht mdglich.

34. FER vom
22.1.2014

Traktandum 6e

Nr. 34: Prufbestimmung 8:
Putz auf
Aussendammung

In jedem Prifbericht und auf jeder Anerkennung VKF
Hagelschutz missen mindestens folgenden Angaben
festgehalten werden:

- Grundputz (Unterputz) mit der gemessenen Starke

- Deckputz mit Kérnung

- Gesamtstarke des Putzaufbaus

Weiter ist festzuhalten, um welchen der folgenden
Putzsysteme es sich handelt:

- Kunststoffputz

- Mineralischer Putz

- Silikatputz

- Silikonharzputz

34. FER vom
22.1.2014

Traktandum 4c

43. FER vom
03.12.2015

Traktandum 4e

VKF Prufbestimmun-
gen Nr. 08 Version
1.05

Putz auf Aussendam-
mung

FER vom 15.09.2015
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Nr. 33: Schadenkriterium
"Mechanik" bei Schwimm+
badabdeckungen

Kann das Schaden-krite-
rium "Mechanik" einen ho-
heren Hagelwiderstand
haben als die anderen
Schadenkriterien der
Schwimmbadabdeckung?

Ja. Die Erfullung der Funktionstiichtigkeit wahrend der
Prifung verlangt einzig ein stdérungsfreies, 5-maliges
Auf- und Abrollen der Schwimmbadabdeckung. Es
spielt dabei keine Rolle, ob einzelne Lamellen allen-
falls beschadigt sind.

32. FER vom
18.9.2013

Traktandum 3n

Nr. 32: Alter der Anerken-
nungsgrundlagen

e Ein Prufbericht darf nicht alter sein als drei
Jahre und

Eintrdge werden nur nach in Kraft stehenden Priifbe-
stimmungen genehmigt

32. FER vom
18.9.2013

Traktandum 3c

Nr. 31: Bauteilneutrale Pr{
fung von
Putzaufbauten

Kdnnen auf einer Aner-
kennung fur verputzte
Dammsysteme mehrere
Putzsysteme aufgefuihrt
werden?

Es kénnen mehrere Putzsysteme (auf der gleichen
Warmedammplatte) auf einer Anerkennung aufge-
fuhrt werden. Fir jedes Bauteil (Putzsystem) muss
jedoch ein Priifbericht eingereicht werden. Eine bau-
teilunabhangige (Putzsystem) Ausstellung der Aner-
kennung ist nicht mdglich.

31. FER vom
27.6.2013

Traktandum 4k

VKF Prifbestimmun-

gen Nr. 08 Version

1.05

Putz auf Aussendam-

mung

FER vom 15.09.2015

Nr. 30: Durchfiihrung der
Hagelprufung durch die ar
erkannte Prufstelle

Wie viele Fachpersonen
mussen bei der Hagelpru-
fung anwesend sein.

Die Fachkommission Elementarschutzregister FER
empfiehlt, dass bei der Durchfiihrung der Hagelschlag-
prufung zwei Fachpersonen anwesend sind (Vier-Au-
gen-Prinzip).

31. FER vom
27.6.2013

Traktandum 4e

Nr. 29: Beschuss eines
Produkts mit Projektilen
von 60 mm oder 70 mm

e Die Bemerkung eines Beschusses von Projek-
tilen mit 60 mm oder 70 mm kann nur gesetzt
werden, wenn alle Bauteilfunktionen (bauteil-
spezifisch unterschiedlich) erfillt wurden.

31. FER vom
27.6.2013

Traktandum 4b
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Nr. 28: Prufung von Baute
len, die auf einer nicht vol
flachigen Unterkonstruk-

tion montiert werden

Welche Punkte miissen
bei solchen Bauteilen
zwingend uberpruft und
festgehalten werden?

¢ Die Unterkonstruktion muss beschrieben und
auf der Anerkennung vermerkt werden

e Die Art der Befestigung muss im Prufbericht
beschrieben und auf der Anerkennung festge-
halten werden

Bei der Prifung der Schadenfreiheit solcher Bauteile
ist generell auch die Riickseite zu tberprifen (Was-
serdichtheit, Mechanik)

31. FER vom
27.6.2013

Traktandum 3f

VKF Prufbestimmun-
gen Nr. 00b Version
1.02

Allgemeiner Teil B
FER vom 15.09.2015

Nr. 27: Oberflache (Farbe)
von Bauteilen, bei denen

das Schadenkriterium Ausg
sehen massgebend ist.

Ab sofort muss die Oberflache und / oder die Farbe
des gepruften Bauteils im Prifbericht beschrieben und
auf der Anerkennung VKF Hagelschutz festgehalten
werden. Es muss ausgewiesen werden, ob die durch-
geflhrte Prifung auch fiir andere Oberflachen / Far-
ben gilt.

31. FER vom
27.6.2013

Traktandum 3a

VKF Priifbestimmun-
gen Nr. 00b Version
1.02

Allgemeiner Teil B
FER vom 15.09.2015

Nr. 26: Vorgehen bei abge
laufenen Anerkennungen
far

solare Bauteile

Der Beschluss B "Solare
Elemente" war urspring-
lich bis zum 31.12.2015
beschrankt.

Da die Anforderungen betreffend Hagelwiderstand in
den europaischen Normen bis jetzt nicht angepasst
wurden, wird die Gliltigkeit des Beschlusses B bis zum
31.12.2018 verlangert. Bis dahin ablaufende Anerken-
nungen kénnen bis zum 31.12.2018 um eine weitere
Gliltigkeitsdauer (i.d.R. funf Jahre) verlangert werden.

30. FER vom
24.4.2013

Traktandum 4f

Nr. 25: Handhabung von
abgelaufenen Bauteilen bg
Uberarbeiteter oder in Vor
bereitung stehender aktu-
eller Prifbestimmung

Wie muss ein Gesuchstel-
ler vorgehen, wenn die
Anerkennung VKF Hagel-
schutz ablauft und wah-
rend der Anerkennungs-
dauer die Prifbestimmung
geéndert wurde oder die
Anderungen in Arbeit ist?

e Die Gesuchsteller miissen (i.d.R zusammen
mit einer anerkannten Prifstelle oder der VKF)
nachweisen, dass das Bauteil bei der Prifung
nach der aktuellen Prifbestimmung oder der in
Ausarbeitung stehenden Version den gleichen
Hagelwiderstand erreichen wirde. Allenfalls
sind gewisse Stellen oder Schadenkriterien
nachzuprifen. Ausdrtcklich wird nicht eine
komplette Neuprifung und ein kompletter Prif-
bericht gefordert.

30. FER vom
24.4.2013

Traktandum 4e
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Nr. 24: Aufbewahrung der
Probekorper

Wie lange mussen die
Probekdrper von den Prif-
stellen aufbewahrt wer-
den?

Die Prifstellen werden verpflichtet, die Probekorper
bis nach dem abschliessenden Entscheid der FER zur
Verfligung zu halten. Die FER behélt sich das Recht
vor, an den originalen Probekérpern Untersuchungen
vorzunehmen. Kann die Prifstelle dem nicht nachkom-
men, ist die Prufung zu wiederholen.

30. FER vom
24.4.2013

Traktandum 4c

Nr. 23: Entfall der Bemer-
kung betreffend

Alterung von kunststoffha
tigen Bauteilen

Welche Bedingungen
mussen erfullt sein, dass
die Alterungsbemerkung
fur kunststoffhaltige Bau-
teile entfallen kann?

Es missen vier Proben aus vier Klimaregionen der
Schweiz gepriift werden (Mittelland, erhéhte Lage,
Tessin und Westschweiz).

- Das Alter der Bauteile muss im Bereich der avi-
sierten Lebensdauer liegen.

- Die alten Bauteile sind gemass aktueller Pruf-
bestimmung zu prifen.

- Der Produktionsprozess fir das neue und alte
Bauteil muss identisch sein.

- Der Gesuchsteller muss garantieren, dass die
genannte Lebensdauer erreicht wird.

- Der Hersteller muss auf der Anerkennung VKF
Hagelschutz aufgefiihrt sein.

30. FER vom
24.4.2013

Traktandum 4b

Nr. 22: Prifbestimmung 1(
Lichtkuppeln

Einfluss der Befestigungs-
elemente und allfalliger
Abdeckkappen auf den
ausgewiesenen Hagel-wi-
derstand?

Gemass Prifbestimmung 10, Ziffer 10.7 (Version 1.03)
missen die Befestigungselemente mit allfallig vorhan-
denen Deckkappen bei der Hagelpriifung beschossen
werden.

Stellen diese Teile den schwéachsten Punkt dar, wer-
den Sie unter dem Schadenkriterium "Mechanik" auf
der Anerkennung VKF Hagelschutz aufgefihrt.

30. FER vom
24.4.2013

Traktandum 3e

Nr. 21: Mehrere Prifbe-

richte, die zu einer Aner-
kennung VKF HagelschutZ
fihren

Wie ist vorzugehen, wenn
mehrere Prufberichte zu
einer Anerkennung fuhren
(wenn z.B. in einem der

Mehrere Prifberichte kbnnen zu einer Anerkennung
zusammengefasst werden. So kann z.B. ein Prifbe-
richt fir einen naturbelassenen Ziegel und ein Prifbe-
richt fir einen oberflichenbehandelten Ziegel zu einer
Anerkennung zusammengefasst werden.

30. FER vom
24.4.2013

Traktandum 3a
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Prufberichte nicht alle Be-
schussorte geprift wer-
den)?

Die Prifstelle hat die Priufberichte so zu gestalten,
dass, wo notwendig, auf den anderen Prifbericht ver-
wiesen wird. Jeder Prifbericht muss fir sich lesbar
sein. Ist diese Bedingung nicht erftllt, kann keine An-
erkennung VKF Hagelschutz ausgestellt werden.

Nr. 20: Temporare
Bauteile und
Baumaterialien

Kdnnen ins Hagelregister
auch Baumaterialien und
Bauteile fir den tempora-
ren Einsatz, wie z.B. Un-

terdachplatten, eingetra-

gen werden?

Im Hagelregister werden nur Bauteile und Baumateria-
lien fir den langfristigen Einsatz (oder dauerhaft der
Witterung ausgesetzten Einsatz) aufgelistet. Eine Un-
terdachplatte erflillt dieses Kriterium nicht.

Fur solche Baumaterialien und Bauteile gibt es keine
Prifbestimmungen, ein Verweis auf die VKF Prufun-
gen ist nicht statthaft.

29. FER vom
1.2.2013

Traktandum 4c

Nr. 19: Prufbestimmung 8:

Putz auf
Aussendammung

Ab sofort muss bei Warmeverbundsystemen im Pruf-
bericht festgehalten werden, ob der Probekorper mit o-
der ohne Kantenschutz ausgebildet wurde. Diese In-
formation muss auch im Beschrieb der Anerkennung
VKF Hagelschutz stehen. In der aktuellen Priifbestim-
mung Nr. 8 Version 1.03 ist diese Angabe noch nicht
gefordert.

29. FER vom
1.2.2013

Traktandum 3d

VKF Prufbestimmun-
gen Nr. 08 Version
1.05

Putz auf Aussendam-
mung

FER vom 15.09.2015

Nr. 18: Prufbestimmung 8:

Putz auf
Aussendammung

Ab sofort muss bei Warmeverbundsystemen die hori-
zontale verputzte Kante (Situation wie bei einem Fens-
tersturz) ebenfalls beschossen werden. Diese Kante
stellt eine Schwachstelle dar. In der aktuellen Prufbe-
stimmung Nr. 8 Version 1.03 ist dieser Beschuss noch
nicht gefordert.

29. FER vom
1.2.2013

Traktandum 3d

VKF Prufbestimmun-
gen Nr. 08 Version
1.05

Putz auf Aussendam-
mung

FER vom 15.09.2015
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Nr. 17: Abweichen von
Prifbestimmungen

Mussen in jedem Fall alle
Beschiisse geméss Prif-
bestimmung durchgefihrt
werden?

Werden mehrere @hnliche Bauteile gepruft, die teil-
weise identische Komponenten aufweisen, kdnnen die
Prufresultate der identischen Komponenten ohne Be-
schuss auf die anderen Bauteile Gibertragen werden.
Bedingung ist, dass sich die Komponenten bei allen
Bauteilen gleich verhalten (z.B. identisches Bruchver-
halten). Der Entscheid hierzu liegt bei der Prfstelle
und muss im Priifbericht dokumentiert und begriindet
werden.

28. FER vom
5.12.2013

Traktandum 3c

Nr. 16: Durchfihrung der
Hagelprifung bei Gruppern

eintragen

Wie muss die Hagel-pri-
fung durchgeftihrt werden,
wenn die Fach-kommis-
sion Elementar-schutzre-
gister eine Grup-penpri-
fung genehmigt?

Gruppenprufung: Mehrere
ahnliche Bauteile kdnnen
als Gruppe auf einer Aner-
kennung VKF Hagel-
schutz zusammen aufge-
fuhrt werden.

Die Prifung muss wie folgt ablaufen:

¢ Die volle Prifung fiir das schwachste Bauteil
muss komplett geméass Prifbestimmung durch-
geflhrt werden

e Beiden ergéanzenden Prufungen fur die weite-
ren Bauteile missen funf Schiisse auf die
schwachste Stelle des Bauteils abgegeben
werden. Wo diese schwachste Stelle ist, liegt
im Ermessen der Prifstelle

Generell missen Gruppenprifungen vorgangig durch
die Fachkommission Elementarschutzregister geneh-
migt werden.

27. FER vom
20.9.2012

Traktandum 3n
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Nr. 15: Beschuss eines
Bauteils mit Projektilen
von 60 mm oder 70 mm

Muss ein Bauteil, welches
mit Projektilen von 60 mm
oder 70 mm Durchmesser
beschossen wurde, trotz-
dem noch mit einem Pro-
jektil von 50 mm beschos-
sen werden?

Ja. der maximale Hagelwiderstand betragt HW 5. Um
diesen zu erreichen muss das Bauteil zwingend mit ei-
nem Projektil von 50 mm beschossen werden.

Die Beschisse mit Projektilen von 60 mm oder 70 mm
werden jedoch unter Bemerkungen mit folgendem
Text vermerkt:

Die Prifung wurde analog den VKF Prifbestimmun-
gen Hagel auch mit Eiskugeln von 6 und 7 cm Durch-
messer durchgefiihrt. Bei diesen Beschiissen blieb
das Bauteil in Bezug auf Aussehen und Wasserdicht-
heit schadenfrei.

26. FER vom
12.7.2012

Traktandum 4n
Traktandum 7b

28. FER vom
5.12.2012

Traktandum 4b

Nr. 14: Geringfiigige Ande
rung an einem Bauteil

Wenn ein Bauteil nur ge-
ringfugig verandert wurde,
kann die Anerkennung
VKF Hagelschutz ohne
neue Prifung angepasst
werden?

Bei einer geringfiigigen Anderung an einem Bauteil
muss nur der schwéchste Punkt durch eine aner-
kannte Prifstelle nochmals beschossen werden. Falls
diese Uberpriifung erfolgreich ist, kann die Anerken-
nung VKF Hagelschutz angepasst werden.

Die FER entscheidet, was als geringfiigige Anderung
akzeptiert wird. Im vorliegenden Fall war es die Ande-
rung der Sieblinie eines Deckputzes bei einem War-
meverbundsystem von 1.2 mm auf 1.4 mm.

26. FER vom
12.7.2012

Traktandum 4l

Nr. 13: Nennung des Her-
stellers auf der Anerken-
nung VKF Hagelschutz

Kann auf die Nennung
des Herstellers auf der
Anerkennung VKF Hagel-
schutz verzichtet werden?

Zukunftig kann auf die Nennung des Herstellers ver-
zichtet werden. Auf der Anerkennung VKF Hagel-
schutz bleibt dieses Feld in diesem Fall leer.

25. FER vom
25.4.2012

Traktandum 3c

Nr. 12: Alterungsvermerk
auf der Anerkennung VKF
Hagelschutz

Wenn ein Hersteller fur
seine Bauteile auf ein-
zelne Bauteilfunktionen
eine Garantie fir den Er-
halt der Hagelwider-
standsfahigkeit gibt, kann
somit auf den Alterungs-

Die Kommission akzeptiert schriftliche Angaben der
Gesuchsteller Uber die Dauer, in welcher der gepruifte
Hagelwiderstand mindestens erhalten bleibt. Dies
ohne weiteren Nachweis. Auf der Anerkennung wird
(anstelle des Alterungsvermerks) ein Satz in der Art
.Der Gesuchsteller garantiert....“ festgehalten. Dies
kann auch nur einzelne Bauteilfunktionen umfassen.

25. FER vom
25.4.2012

Traktandum 3c

VKF Prifbestimmun-

gen Nr. 00a Version
1.03

Allgemeiner Teil A

FER vom 15.09.2015
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vermerk verzichtet wer-
den?

Ohne besondere Meldung des Gesuchstellers wird
weiterhin der Alterungsvermerk gesetzt.

Nr. 11: Hagelprtufung auf | Werden Eintrage ins HSR | Die Fachkommission Elementarschutzregister FER 24. FER vom VKF Prifbestimmun-
Basis von nicht in Kraft | auch gewahrt, wenn die beurteilt dies in jedem Fall neu. Basis hierzu bilden die | 8.2.2012 gen Nr. 00a Version
stehenden Prifbestimmun Prufung auf einer nicht in | vorhandenen Abweichungen zur abgesegneten Priif- Trakt. 2d 1.03
gen Kraft stehenden Prufbe- bestimmung und die Auskunft des Prifinstituts. Auf . Al iner Teil A
stimmung basiert (z.B. dieser Basis erteilte Anerkennungen kénnen ohne gemeiner fe
Entwurf) neue Prifung nicht verlangert werden und die Gliltig- FER vom 15.09.2015
keit ist i.d.R zeitlich reduziert.
Nr. 10: Untergruppe 111 | Gilt eine Prifung an einer | Die Prifung an einer Dichtungsbahn von 4 mm Stéarke | 24. FER vom
Dach: Dichtungsbahn von 4 mm | gilt auch flr eine produktionsgleiche Dichtungsbahn 8.2.2012
Dichtungsbahnen Starke auch fir eine pro- | von 5 mm Starke Trakt. 2i
duktionsgleiche Dich- -4l
tungsbahn von 5 mm
Starke?
Nr. 09: Untergruppe 132 | Nach welchen Priifbe- Da fur diese Bauteile keine eigene Prifbestimmung 23. FER vom
Fassade: stimmungen werden vorliegt, werden die Prufbestimmungen "05 Holz" und | 29.11.2011
Holz / Holzwerkstoffe grossformatige Holz-werk- | "07 Faserzement" zugezogen. Trakt. 3
stoffplatten gepruft? rakt. 3a
Nr. 08: Untergruppe 118: | Wie ist bei identischen Der Ziegel ist fUr jede Oberflache gesondert zu prufen. | 23. FER vom
Dach: Ziegel Ziegeln aber unter-schied- | Anschliessend kdnnen die Prufberichte zu einer Aner- | 29.11.2011
lichen Oberflachen der kennung zusammengefasst werden. Trakt. 3e

Ziegel vorzugehen?
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Nr. 07: Untergruppe 118: | Macht es einen Unter- Ja. In der Anerkennung wird festgehalten, ob und in 23. FER vom
Dach: Ziegel schied, ob die Ziegel mit welchem Abstand Sturm-klammern verwendet wurden. | 29.11.2011
Sturmklammern gehalten
werden oder nicht? Trakt. 3¢
Nr. 06: Untergruppe 120 | Auf welche Bestandteile Die Prufung von solaren Bauelementen bezieht sich 22. FER vom
Dach: Solare eines solaren Bau-ele- nur auf die solare Komponente des Elements. 6.9.2011
Bauelemente ments bezieht sich die An- | Die Unterkonstruktion, Abdeckungen oder Gehéause
erkennung VKF-Hagel- sind zusatzlich nach den bauteilspezifischen Prifbe- Trakt. 3a
schutz? stimmungen zu prufen.
Nr. 05: Untergruppe 120 | Woran erkennt man, nach | In der Anerkennung ist unter dem Punkt "Grundlagen” | 22. FER vom
Dach: Solare welchen europaischen aufgefihrt, auf welcher Basis das Element anerkannt 6.9.2011
Bauelemente Normen oder Bedingung- | wurde.
en solare Bauelemente Trakt. 3a
ins Hagelschutzregister
eingetragen sind?
Nr. 04: Unregelmassig ge-| Fur welche Baumateria- Fir luftgestiitzte Membrankonstruktionen und Textilien | 21. FER vom VKF Prifbestimmun-
formte lien muss ein Beschuss der Geb&udehillen. Die Grundlagen sind in den bau- 14.6.2011 gen Nr. 00a Version
Hagelkérner mit (simulierten) unregel- | teilspezifischen Priifbestimmungen und dem allgemei- 1.03
massig geformten Projek- | nen Teil A der Prifbestimmungen geregelt. Trakt. 4a : :
tilen durchgefiihrt wer- Allgemeiner Teil A
den? FER vom 15.09.2015
Nr. 03: Untergruppe 114 | Kann von einer Prifung Nein, dies ist im Einzelfall gemass Prifbestimmung 19. FER vom
Dach: Lichtkuppeln an opaken Lichtkuppeln abzuklaren. Der Prufbericht fur opake Lichtkuppeln gilt | 27.4.2011
auf das gleiche Verhalten | nicht zwingend auch fur transparente Lichtkuppeln und Trakt. 2d

bei transparenten Licht-
kuppeln geschlossen wer-
den?

umgekehrt.
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Nr. 02: Bauteile aus In welche Untergruppe Ein Bauteil wird immer so eingeteilt wie es gepruft 18. FER vom

verschiedenen werden Bauteile aus ver- | wurde. Beispiel: Wurde bei einem Dachfenster nur das | 1.12.2010

Materialien schiedenen Materialien Glas geprift (ohne die Abdeckung) erfolgt der Eintrag Trakt. 2
eingeteilt? in die Untergruppe Dach — Verglasungen. rakt. za

Nr. 01: Alterung Wie wird die Alterung von | Grundsétzlich werden neue Materialien geprift. Bei 14. FER vom VKF Prufbestimmun-
Materialien bei den Aner- | Bauteilen, welche Bestandteile aus Kunststoff aufwei- | 17.1.2010 gen Nr. 00a Version
kennungen bericksich- sen, wird auf eine beschleunigte Alterung auf der An- Trakt. 2a 1.03

tigt?

erkennung hingewiesen.

Allgemeiner Teil A
FER vom 15.09.2015
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